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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CBE24-001759-1

Probeninformation
24-025441-01

P1-OPrD135 C-Fassadenplatte grün

Materialprobe, allgemein

WCE-17608 - 1 - 1

Auftraggeber

1 Tüte

1

27.02.2024

27.02.2024

01.03.2024

EBE-00030-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Asbestbestimmung

Nachweisgrenze 1 Massen%

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbest nachgewiesen ja   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Faservarietät Chrysotil   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbestgehalt in % (Schätzwert) 5 - 20 Gew% VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

24-025441-01 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CBE24-001759-1

Probeninformation
24-025441-02

P2-OPrD135 Rück-Fassadenplatte braun

Materialprobe, allgemein

WCE-17608 - 1 - 2

Auftraggeber

1 Tüte

1

27.02.2024

27.02.2024

01.03.2024

EBE-00030-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Asbestbestimmung

Nachweisgrenze 1 Massen%

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbest nachgewiesen ja   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Faservarietät Chrysotil   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbestgehalt in % (Schätzwert) 5 - 20 Gew% VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

24-025441-02 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CBE24-001759-1

Probeninformation
24-025441-03

P3-OPrD135 B-Fassadenplatte gelb

Materialprobe, allgemein

WCE-17608 - 1 - 3

Auftraggeber

1 Tüte

1

27.02.2024

27.02.2024

01.03.2024

EBE-00030-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Asbestbestimmung

Nachweisgrenze 1 Massen%

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbest nachgewiesen ja   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Faservarietät Chrysotil   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbestgehalt in % (Schätzwert) 5 - 20 Gew% VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

24-025441-03 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CBE24-001759-1

Probeninformation
24-025441-04

P4-OPrD135 B-C -Fassadenplatte hellbraun

Materialprobe, allgemein

WCE-17608 - 1 - 4

Auftraggeber

1 Tüte

1

27.02.2024

27.02.2024

01.03.2024

EBE-00030-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Asbestbestimmung

Nachweisgrenze 1 Massen%

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbest nachgewiesen ja   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Faservarietät Chrysotil   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbestgehalt in % (Schätzwert) 5 - 20 Gew% VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

24-025441-04 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CBE24-001759-1

Probeninformation
24-025441-05

P5-OPrD135 -Fassadenplatte grau

Materialprobe, allgemein

WCE-17608 - 1 - 5

Auftraggeber

1 Tüte

1

27.02.2024

27.02.2024

01.03.2024

EBE-00030-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Asbestbestimmung

Nachweisgrenze 1 Massen%

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbest nachgewiesen nein   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Faservarietät org. Fasern   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbestgehalt in % (Schätzwert) --- Gew% VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

24-025441-05 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CBE24-001759-1

Probeninformation
24-025441-06

P6-OPrD135 A-Fassadenplatte orange

Materialprobe, allgemein

WCE-17608 - 1 - 6

Auftraggeber

1 Tüte

1

27.02.2024

27.02.2024

01.03.2024

EBE-00030-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Asbestbestimmung

Nachweisgrenze 1 Massen%

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbest nachgewiesen ja   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Faservarietät Chrysotil   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbestgehalt in % (Schätzwert) 5 - 20 Gew% VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

24-025441-06 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CBE24-001759-1

Probeninformation
24-025441-07

P7-OPrD135 D-Fassadenplatte braun

Materialprobe, allgemein

WCE-17608 - 1 - 7

Auftraggeber

1 Tüte

1

27.02.2024

27.02.2024

01.03.2024

EBE-00030-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Asbestbestimmung

Nachweisgrenze 1 Massen%

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbest nachgewiesen ja   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Faservarietät Chrysotil   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbestgehalt in % (Schätzwert) 5 - 20 Gew% VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

24-025441-07 Einheit Bezug Methode aS



WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 · 12249 Berlin
www.wessling.de

Seite 9 von 9Prüfbericht

D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CBE24-001759-1

Legende
aS ausführender Standort BO Bochum (Am Umweltpark) n. n. nicht nachgewiesen 

(chemisch), nicht nachweisbar 
(mikrobiologisch)

n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), 
nicht auswertbar 
(mikrobiologisch)

Probeninformation
24-025441-08

P8-OPrD135 C-1.OG-Fassadenplatte Balkon innen grau

Materialprobe, allgemein

WCE-17608 - 1 - 8

Auftraggeber

1 Tüte

1

27.02.2024

27.02.2024

01.03.2024

EBE-00030-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Asbestbestimmung

Nachweisgrenze 1 Massen%

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbest nachgewiesen ja   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Faservarietät Chrysotil   VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

Asbestgehalt in % (Schätzwert) 5 - 20 Gew% VDI 3866 Bl. 5 (2017-06)
A

BO

24-025441-08 Einheit Bezug Methode aS


